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チタン酸パ

チタン酸バリウム(BaTi03)柱強誘電体として知られる人工鉱物で

ある･大型単結趨を得るために種々の合成法が試みられているカ葦

KC1を融剤としたフラックス法から生成する結晶は成長速度カ状きく

バタフライ双晶(2つの直角二等辺三省形が60｡の開きで底辺を共有し

た形)と呼ばれる特異な形態を示すことで有名である.

写真は蝶の羽根にあたる面を視光束干渉法によって撮影したものであ

る.写真上端茄羽根の尾端にあたりお椀宇伏せたような構造は成

長終了後に付讃した融剤1はるものと考えている.中央部を横切る階

段は成長層σ)未端部で下方の平坦な部分には薄い成長層ポ広カミって

いる.羽根の面金体の7個以上カミこのような平坦面で構成されそ

の上には種々の成長模様がみい足されている.約300倍

(遠藤祐二)
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